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	Powierzchnia wyrobu zależy od sposobu wytworzenia. Brak przezroczystości może wywołać dodatek wypełniaczy.
	Odkształcalność maleje w miarę wzrostu grubości próbki. Ton próbki zależy od kształtu próbki.
	Palność, kolor płomienia i zapach mogą być zmienione 

przy dużych dodatkach substancji modyfikującej tworzywo.
	

	
	
	
	
	Spienienie lub ciężkie wypełniacze mogą znacznie zmienić ciężar właściwy tworzywa.
	


